Proste zbiorniki cisnieniowe (SPVD)

Dyrektywa 2014/29/UE

Normy niezharmonizowane

Wykaz norm innych niz zharmonizowane, zastosowane w ocenie zgodnosci prostych zbiornikdw cisnieniowych

Data aktualizacji: 3.01.2024

Lp.

Nr normy

Tytut

Nr EN
wprowadzonej

Nr EN

Data publikaciji S
zastgpionej

Data ustania
domniemania
zgodnosci normy
zastgpionej
Uwaga 1

3

4

5 6

7

PN-EN 286-3:2002

Proste nieogrzewane ptomieniem
zbiorniki cisnieniowe na powietrze lub
azot Czes¢ 3: Stalowe zbiorniki
cisnieniowe pneumatycznych uktadow
hamulcowych oraz uktadéw
pomocniczych dla taboru kolejowego.

EN 286-3:1994

21.03.2002

PN-EN 10025-2:2019-11

Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych -Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

EN 10025-2:2019

05.11.2019|EN 10025-2:2004

W

PN-EN 10028-2:2017-09

Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia
ci$nieniowe -- Cze$¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe o okreslonych
wiasnosciach w podwyzszonych
temperaturach

EN 10028-2:2017

19.10.2018|EN 10028-2:2009

S

PN-EN 485-2:2016-10

Aluminium i stopy aluminium -- Blachy,
tasmy i ptyty -- Czes$¢ 2: Wiasnosci
mechaniczne

EN 485-2:2016

25.10.2016

18.12.2018

a1

PN-EN 754-2:2017-01

Aluminium i stopy aluminium -- Prety i
rury ciggnione na zimno -- Czes¢ 2:
Wiasnosci mechaniczne

EN 754-2:2016

12.01.2017

[

PN-EN 286-4:2002

Proste nieogrzewane ptomieniem
zbiorniki cisnieniowe na powietrze lub
azot Czes¢ 4: Aluminiowe zbiorniki
cisnieniowe pneumatycznych uktadow
hamulcowych oraz uktadéw
pomocniczych dla taboru kolejowego.

EN 286-4:1994

21.03.2022




